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1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BR. 0110021

Naziv i adresa klijenta:

Opis uzoraka/stanje uzoraka:

Datum prijema uzorka:

Uzorkovanje izvrsio:

Nalog za ispitivanje dostavio:

Ukupan brej strana izvestaja:

Izvestaj verifikovao:

rukovodilac CIS-Laboratorije

“n LL ‘Jv«k

“GRUBIN” Export —
Tajovskog 4,
Stara Pazova

Import d.o.o.,

UZORAX BR.1
PAPUCE SA DPONOM OD MIKROPOROZNE GUME CRNE BOIJE 1
NAGAZNE POVRSINE OD GUME ZUTE BOJE

UZORAK BR.2

PAPUCE SA PONOM OD MIKROPOROZNE GUME CRNE BOJE 1
NAGAZNE POVRSINE OD GUME ZUTE BOIJE

ID 0110/1,ID 011072

19.01.2021.

"DOSTAVLIENI UZORCI _

“GRUBIN” Export - Import d:o.o‘,
Tajovskog 4,
Stara Pazova

Izvestaj odobrio:
direktor CIS Institut-a

MMLi!

Ljiljana Parandilovié, dzhl ing.

dr Mtrjanvﬁeljlc dipl.i mg

) 26.01.2021.
Datum izdavanja izveitaja

[spiﬁvanje je izvréeno na standardnoj opremi Laboratorije za ispitivanje CIS Institut-a

Izdati dokument i njegovi rezultati se odnose samo na destavljeni uzorak.

Za uzorak dostavljen od korisnika rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je donesen,

CIS-Laboratorija je odgovoma za sve informacije koje se daju u izveStaju, osim kada se informacija dobija od korisnika.

Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, feg odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.0. Beograd, Srbiju

Putpm izvrsioca lSplt!Vﬁ[‘ijd st deponovani u reg:sim depumwamh potpisa zaposlc:mh u CIS Institut-u d.o.o.




[ZVESTAJ O ISPITIVANJU BR. 0110021

UZORAK BR.2
PAPUCE SA DONOM OD MIKROPOROZNE GUME CRNE BOJE 1

Oznaka (naziv) uzorka:

NAGAZNE POVRSINE OD GUME ZUTE BOJE

ID0110/2
Rezultat ispitivanja:
) METODA JEDINICA | DOBIJENE
] PITIVAN. . _
| bSO | oo | wes | vieoNosn
 {.ODREDIVANIJE ELEKTRICNE OTPORNOSTI
SRPS EN ISO
- -suvo 20344:2013 Q 1x108
_ tadka 5.10
1 -mokro Q 1x10°
5 OTPORNOST NA PROKLIZAVANJE NA ) .
KERAMICKOM PODU SA NaL$ koeficijent trenja
-klizanje .pete ka napred 0,34
SRPS EN 1SO
-klizanje prednjeg dela ka napred 20344:2013 0,35
- tatka 5.11
3 OTPORNOST NA PROKLIZAVANIE NA CELICNOM SRPS EN ISO E N—
| PODU SA GLICEROLOM 13287:2020 J )
| -klizanje pete ka napred 0,13
| -klizanje prednjeg dela ka napred 0,21
4 ODREDIVANJE OTPORNOSTI PREMA HABANJU NA SRPS ISO . -
UREPAJU SA CILINDRICNIM VALJKOM 4649:2019 ’

;_ Nﬁﬁomena:
Ispitivanje izvriio: Rézultate izvestaja verifikovao:
rukovodilac CIS-Laboratorije
y | (W
KP-08 \G Tovic. dipl.ing
- Ljiljana Parandilovi¢, dipl.ihg.
KR-14 %/ -

26.01.2021,

Datum izdavanja izveStaja




